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Abstrak 
 

Ceramic Matrix Composite (CMC) memiliki keunggulan dalam kekerasan dan ketahanan panas. Selain itu, 

dengan penguatan menggunakan bahan keramik ZrO2, maka akan memberikan peningkatan resistansi suhu 

tinggi dan ketangguhan mekanik. Komposit SiC-ZrO2, juga banyak diaplikasikan sebagai material dasar 

untuk komponen produk otomotif, seperti: busi, turbo-charge, kepala piston, sil pompa, katub rotor, dan 

komponen lainnya yang berhubungan dengan aplikasi material tahan panas. Pada penelitian ini keramik 

komposit SiC-ZrO2 disiapkan dengan penggilingan mekanis selama 144 ks dan dipanaskan menggunakan 

microwave tipe single-mode 2,45 GHz. Efek yang berbeda dari medan listrik dan magnetik diperiksa pada 

daya konstan 800 W. Spesimen kompak setelah pemanasan dan struktur mikro diamati dengan Scanning 

Electron Microscope (SEM) dibandingkan dengan teknik pemanasan lainnya. Perbandingan struktur mikro 

pada kedua tipe pemanasan dilakukan pada suhu konstan (~1273 K). Suhu microwave diukur dan 

dikendalikan dengan termometer radiasi infra merah. Hasil dari pemanasan cepat menggunakan 

microwave terdapat pemanasan lokal, di mana panas terkonsentrasi pada satu daerah saja. Hasil dari 

perubahan struktur mikro pada microwave didapatkan bahwa dengan peningkatan waktu pemanasan tidak 

terdapat pertumbuhan ukuran butir (grain growth) dengan pengaruh waktu pemanasan yang terpanjang 

pada microwave. 
 

Kata-kata kunci: Pemanasan, Microwave, Keramik komposit, SiC-ZrO2, Struktur mikro. 

 

Abstract 
 

Ceramic Matrix Composite (CMC) have advantages in hardness and heat resistance. In addition, by 

strengthening the use of a ceramic material ZrO2, it will provide improved high temperature resistance and 

fracture toughness. SiC-ZrO2 composites, are also widely applied as a base material for components of 

automotive products, such as: spark plugs, turbo-charged, piston heads, pump seals, valve rotor and other 

components associated with the application of heat-resistant material. Ceramics matrix composite of SiC-

ZrO2 was prepared using mechanical milling for 144 ks and heated using single-mode 2.45 GHz 

microwave sintering technique. The different effect of electric and magnetic fields were examined at a 

constant power of 800 W. The final compact specimen and the microstructures observed by scanning 

electron microscope (SEM) were compared to another field assisted sintering technique, also known as, 

spark plasma sintering (SPS). The comparison of the microstructure in both microwave and SPS were 

carried out at a constant temperature (~1273 K). The temperature of the microwave was controlled by 

adjusting the power and has been measured by an infrared radiation thermometer. Shell-core 

microstructures have been obtained by microwave sintering. Nevertheless, single-mode microwave 

sintering is generated through local heating, where heat is concentrated in the one area. The result of 

microstructure change in the microwave reported that the longer sintering time the size of core and shell 

area does not increase. In addition, grain growth was not found with the influence of the longest 

microwave sintering time. 

 

Keywords: Sintering, Microwave, Ceramics Composite, SiC-ZrO2, Microstructure. 

 

1. Pendahuluan 
 

 Perkembangan dalam pengolahan bahan 

menggunakan teknologi microwave telah menunjukkan 

banyak keuntungan, termasuk penghematan energi, 

produk dengan sifat yang lebih baik dan penghematan 

besar dalam pengolahan siklus waktu [1,2]. Secara 

historis, teknologi microwave awalnya hanya 

ditargetkan untuk produksi pangan. Saat ini, penggunaan 

microwave telah dikembangkan untuk pengolahan 

bubuk metalurgi atau dikenal dengan sintering, dimana 

hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Banyak 

peneliti telah menunjukkan bahwa kebanyakan serbuk 

keramik dapat disinter dengan oven microwave pada 
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suhu yang lebih rendah untuk waktu yang lebih pendek 

dari sintering konvensional [3-7]. Para peneliti juga 

melaporkan bahwa potensi aplikator pada pemanasan 

menggunakan microwave tipe single-mode mampu 

mempertahankan serbuk berukuran nanometer pada 

spesimen yang dipadatkan [5-8], untuk waktu sintering 

yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan 

pemanasan yang dilakukan oleh pemanas konvensional. 

Namun, hasil penelitian mereka dengan menggunakan 

pemanasan secara konvensional hanya menunjukkan 

struktur mikro yang tradisional. Sementara itu, di 

laboratorium kami mengembangkan struktur harmonik 

yang terdiri dari struktur mikro shell-core dan 

diterapkan pada bahan logam. Dari hasil percobaan pada 

bahan logam, telah terbukti bahwa struktur harmonik 

memiliki pengaruh pada peningkatan sifat mekanik 

secara berkesinambungan [9-15]. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

memahami mekanisme perbedaan struktur mikro 

keramik komposit yang diperoleh dari microwave 

sintering dan dibandingkan dengan konvensional. Untuk 

tujuan ini, kami memilih keramik silikon karbida (SiC) 

dengan penambahan zirkonia (ZrO2). SiC-ZrO2 keramik 

komposit disatukan oleh proses penggilingan mekanik 

(Mechanical Milling, MM). Sebuah instrumen 

microwave aplikator dengan tipe single-mode 

berfrekuensi 2,45 GHz dilengkapi pengukuran 

termometer menggunakan radiasi inframerah (IR). 

Dalam tulisan ini, percobaan langsung menggunakan 

pemanasan microwave dengan efek yang berbeda dari 

bidang listrik (E) dan magnetik (H) juga diperiksa pada 

awal mula serbuk keramik dengan daya konstan 800 W. 

Selama pengolahan menggunakan microwave, suhu 

dikontrol dengan mengubah-ubah daya. Struktur mikro 

pada bahan yang disinter diamati di daerah penampang 

spesimen. Fenomena spesifik yang berhubungan dengan 

struktur mikro dan pemahaman mekanisme yang tepat 

untuk mencapai tahap yang diinginkan pada pola 

konektivitas shell-core dalam bahan keramik komposit 

akan dibahas lebih rinci pada penelitian ini. 

 

2. Metode Penelitian 
 

2.1 Metode Penggilingan Mekanik (MM) 

Sebagai proses pra-sintering, penggilingan mekanik, 

yang dikenal sebagai metode grinding, digunakan dalam 

memperoleh senyawa pada suhu kamar. Serbuk SiC 

berukuran 2 ~ 3μm dicampur dengan komposisi massa 

50% dari serbuk ZrO2 berukuran 1m. Hal ini 

digunakan sebagai bahan awal dan digiling secara 

mekanis dengan menggunakan bola berbahan tungsten 

karbida dan kobalt (WC-Co) dengan diameter 5 mm dan 

pot berdiameter 60 mm. Proses penggilingan (MM) pada 

serbuk SiC-ZrO2 dilakukan dengan menggunakan mesin 

getaran bernama Super Misuni. MM adalah teknik 

metalurgi serbuk yang ideal untuk aplikasi grinding 

kapasitas rendah, pencampuran atau mendispersikan 

bahan, dan bahan pendingin untuk memberikan bentuk 

khusus atau persiapan permukaan. Metode ini memiliki 

beberapa keuntungan, termasuk biaya fabrikasi yang 

rendah, metode sintetis yang sederhana dan mudah [16]. 

MM ini dilakukan dengan frekuensi getar mulai 125 Hz. 

Rasio serbuk dan berat bola adalah 1:5. Waktu 

penggilingan serbuk SiC-ZrO2 dari 144 ks juga 

disiapkan. Setelah proses MM, serbuk diperiksa oleh 

mesin difraksi meter X-Ray (XRD) dan mikroskop 

elektron (SEM). Selanjutnya, serbuk ini akan diterapkan 

pada proses pemadatan dingin sebelum diteruskan ke 

aplikator microwave. 

2.2 Microwave sintering 

Skema pengesetan percobaan ini diilustrasikan pada 

Gambar. 1 (BEI, MSS-TE0004, Jepang) dengan 

aplikator microwave tipe single-mode dan terkait dengan 

magnetron yang memberikan kekuatan kemajuan 

variabel hingga 2 kW pada frekuensi 2,45 GHz. 

Spesimen terletak di dalam wadah kuarsa dan diproses 

dalam suasana nitrogen yang mengalir. Mereka 

ditetapkan pada piring kuarsa dan dikelilingi oleh tabung 

silika untuk isolasi termal, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1 (a). Suhu permukaan di atas spesimen dan 

susceptor yang terus diukur dengan kamera infrared, IR 

(Chino, IR-CAI), yang terletak 170 mm di belakang 

aplikator, seperti ditunjukkan pada Gambar 1 (b). 

Kamera ini mengkonversi radiasi inframerah dari 

permukaan menghadap ke sebuah gambar yang 

menggambarkan nilai suhu untuk setiap pixel dan juga 

dapat menghitung nilai rata-rata di zona yang ditentukan 

dari gambar yang diperlukan untuk masukan adalah 

emisivitas permukaan, yang mana mungkin sulit untuk 

mengevaluasi secara akurasi, khususnya pada suhu 

tinggi. 

 
Gambar 1. Ilustrasi pemanasan cepat microwave 
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Gambar 2. Struktur mikro awal (a) SiC dan (b) ZrO2. 
 

 

Sepanjang pengujian pemisahan bidang-E dan H, kami 

mengeset spesimen dengan mengubah ubah plunger 

pada panjang 142 mm dan 102.25 mm untuk setiap 

bidang, masing-masing. Dalam rangka untuk 

mengevaluasi perubahan struktur mikro dari microwave 

sintering, daya dikendalikan dan mendefinisikan pada 

suhu ~1273 K dengan waktu sintering berulang kali 

mulai dari 0.18, 0.36, 0.60 sampai dengan 1.80 ks. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1 Karakterisasi Serbuk MM 

Gambar 2 (a) dan (b) menunjukkan penampilan awal 

serbuk SiC dan ZrO2, masing-masing, sebelum 

penggilingan. Serbuk SiC awal menunjukkan bentuk 

tidak teratur dan karakteristik serbuk ZrO2 adalah 

partikel yang menggumpal. Selain itu, penampilan 

serbuk komposit SiC-ZrO2 akan berubah setelah 

dilakukan penggilingan  denganperiode waktu dari 144 

ks, yang ditunjukkan pada Gambar 3. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dispersi penyebaran serbuk ZrO2 

mengelilingi permukaan serbuk SiC. 

 

Gambar 3. Komposit SiC-ZrO2 setelah penggilingan 

selama 144 ks. 
 

 

Gambar 4 menunjukkan pola difraksi Sinar-X pada 

serbuk komposit awal dan setelah mengalami 

penggilingan mekanis selama 144 ks. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa setelah proses MM, serbuk SiC-

50mass%ZrO2 mengalami fase tetap atau dikatakan 

tidak ada perubahan fase yang terjadi. 

 
Gambar 4. Difraksi Sinar-X 

 

3.2 Profil Pemanasan Microwave 

Microwave sintering dilakukan pada frekuensi 2,45 

GHz. Dalam evaluasi yang berbeda efek bidang-E dan 

H, penerusan dayanya dilakukan secara konstan sampai 

800 W. Untuk pengaturan maksimum pada plunger 

bidang-E ditetapkan dengan panjang 142 mm dan 

102,25 mm untuk bidang-H.  

 
Gambar 5. Perlakuan panas dengan microwave pada 

serbuk (a) SiC bidang-E dan (b) ZrO2 bidang-H 

dilakukan dengan daya 800 W. 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada bidang-E, 

serbuk keramik SiC dan ZrO2 dapat disinter tidak seperti 

pada bidang-H, hal ini dikarenakan, serbuk keramik 

tersebut memiliki intensitas yang lebih tinggi pada 

medan listrik dibandingkan daripada medan magnet. 

Oleh karena itu, efek dari bidang-E dan H pada masing-

masing sampel menunjukkan bahwa awal, keramik SiC 

dan ZrO2 dipanaskan secara efektif dengan bidang-E 



 

Seminar Nasional Fisika 2016 

Prodi Pendidikan Fisika dan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Jakarta 

 

 

 

 

Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) SNF2016 

http://snf-unj.ac.id/kumpulan-prosiding/snf2016/ 
VOLUME V, OKTOBER 2016 

p-ISSN: 2339-0654 

e-ISSN: 2476-9398 

 

SNF2016-MPS-62 

tapi tidak dengan bidang-H seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar. 5 (a) - (b). 

 

3.3 Struktur Mikro 

 Selama pengujian dengan microwave sintering, suhu 

ditetapkan tetap pada 1273 K dengan mengendalikan 

dayanya, dan waktu ditentukan pada 0.60 ks. Setiap 

bubuk komposit dipanaskan pada bidang-E. Untuk 

perbandingan struktur mikro, kami juga menerapkan 

spesimen yang sama ke lapangan pada teknik sintering 

yang lain juga dikenal sebagai Spark Plasma Sintering 

(SPS). Pada SPS, kami menerapkan kondisi sintering 

yang sama, yaitu suhu 1273 K dan waktu tahan 0.60 ks.  

 

Gambar 6. SiC-ZrO2 pemanasan microwave 1273 K 

selama 0.6 ks. 

 

Gambar 7. SiC-ZrO2 pemanasan SPS 1273 K selama 

0.6 ks. 
 

Hasil pengujian struktur mikro dari sinter material 

menggunakan single-mode microwave dapat dianggap 

sebagai heterogen. Fenomena ini bisa menjadi salah satu 

keuntungan dari microwave sintering, karena serbuk 

spesimen kompak dapat dihasilkan melalui pemanasan 

lokal. Gambar 6 menunjukkan struktur mikro yang 

diambil dengan alat SEM untuk SiC-ZrO2 yang 

dihasilkan oleh microwave, disinter pada bagian 

keramik komposit, hasilnya menunjukkan fenomena 

pola konektivitas shell-core untuk spesimen SiC-ZrO2 

setelah MM selama 144 ks, secara rinci menunjukkan 

SiC sebagai core (inti) dan ZrO2 sebagai struktur rangka 

/ shell. Dari hasil tersebut jelas menunjukkan materi 

yang berbeda pada struktur jaringan. Selain itu, foto 

SEM dari spesimen hasil pemanasan dengan SPS 

ditunjukkan pada Gambar 7. 

Dari hasil spesimen SPS menunjukkan bahwa 

keramik komposit SiC-ZrO2 tidak dapat disinter pada 

temperatur 1273 K. Selanjutnya, perubahan struktur 

mikro pada bahan komposit SiC-ZrO2 disinter 

menggunakan microwave diperiksa dengan 

mengendalikan kekuatan dan memperbaiki suhu di 

~1273 K dan dengan berbagai waktu sintering yaitu 

0.18, 0.36, 0.60 dan 1.80 ks. Gambar 8 menunjukkan 

profil pemanasan pada pengujian perubahan struktur 

mikro. Tombol sinter diaktifkan secara manual pada 

awal mulai dan berhenti dengan waktu sintering yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

 
Gambar 8. Profil perlakuan panas dengan microwave 

menggunakan waktu tahan 1273 K. 

 

Gambar 9 (a) - (d) menunjukkan hasil perubahan 

struktur mikro menggunakan microwave sintering. Hasil 

yang diperoleh dari perubahan struktur mikro pada t1 = 

0.18 ks, adalah bahwa kedua butir SiC dan ZrO2 tersebar 

pada seluruh permukaan komposit. Pada saat, t2 = 0.36 

ks, ZrO2 mulai mengembun dan penutupan pori-pori 

dapat diamati dengan biji-SiC membentuk fase cair. 

Fenomena ini terjadi karena suhu leleh SiC adalah 

~2273 K dan ZrO2 adalah ~2973 K [17]. Dengan 

demikian, suhu sintering SiC diperkirakan akan lebih 

rendah dari ZrO2. Pemanasan menggunakan microwave 

sintering pada seluruh serbuk dilakukan pada ~1273 K.  

 

 
Gambar 9. Perubahan struktur mikro pada SiC-ZrO2 

setelah pemanasan mikrowave selama (a) 0.18 ks, (b) 

0.36 ks, (c) 0.6 ks dan (d) 1.8 ks. 
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Jadi pada komposit, butir SiC akan sinter pertama dan 

akan mengelilingi butir ZrO2 seperti yang ditunjukkan 

pada ilustrasi di Gambar 10. Bintik hitam adalah serbuk 

SiC dan bintik abu-abu adalah ZrO2. Bercak putih 

adalah porositas dalam komposit. Pada saat, t2 = 0.60 ks, 

baik dari SiC dan ZrO2 menjadi lebih jelas, akhirnya 

pada waktu sintering paling lama t3 = 1.80 ks, suhu akan 

lebih tinggi dari suhu sintering murni SiC, selesai 

sintering, SiC akan mengelilingi serbuk ZrO2.  

 

Gambar 10. Ilustrasi perubahan struktur mikro pada 

SiC-ZrO2 setelah pemanasan mikrowave selama (a) 0.18 

ks, (b) 0.36 ks, (c) 0.6 ks dan (d) 1.8 ks. 

 

Selain itu, perhitungan shell dan daerah fraksi inti 

pada hasil struktur mikro dengan menggunakan analisis, 

juga dilakukan. Dari perhitungan shell dan daerah fraksi 

inti menunjukkan bahwa dengan peningkatan waktu 

sintering, jumlah daerah inti dan shell tidak meningkat, 

yang ditunjukkan pada Gambar 11. Hasil ini 

membuktikan keuntungan dari microwave sintering 

tidak hanya sebagai efisiensi waktu dan hemat energi, 

tetapi juga untuk mencegah dari pengkasaran biji-bijian. 

 

3.4. Pembahasan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah perbandingan 

dari struktur mikro dengan pemanasan microwave dan 

percikan plasma SPS yang ditujukan untuk bubuk 

keramik komposit. Memperjelas mekanisme yang tepat 

dalam mencapai fase yang diinginkan untuk 

mendapatkan pola konektivitas shell-core dalam 

komposit dengan menggunakan single-mode microwave 

sintering. 

 

 
Gambar 11. Hubungan antara fraksi shell pada struktur 

mikro SiC-ZrO2 setelah pemansan microwave dengan 

waktu tahan sintering. 

Hasil struktur mikro diperoleh dengan microwave 

sintering pada keramik komposit bisa membentuk 

struktur jaringan shell-core. Hal ini karena, ZrO2 

memiliki nilai lebih tinggi pada konstanta dielektrik dan 

kerugian dielektrik, dibandingkan dengan SiC. 

Selanjutnya, itu akan menyerap energi gelombang mikro 

lebih dari SiC. Penyerapan energi medan gelombang 

mikro oleh bahan keramik dihitung dengan 

menggunakan Persamaan 1: 

  
2

0

"

0

2

0 EEP r 













     (1) 

 

dimana P adalah penyerapan daya,  adalah frekuensi 

(2.45 GHz)0 adalah permitivitas ruang bebas, r adalah 

konstanta dielektrik, E adalah intensitas medan listrik, " 

adalah faktor kehilangan dielektrik dan adalah 

konduktivitas, berturut-turut. Tabel 1 menunjukkan sifat 

dielektrik dari masing-masing bahan keramik awal. 

Penyerapan energi maksimum pada medan gelombang 

mikro dalam komposit menjadi lebih tinggi setelah 

penambahan bubuk keramik ZrO2 ke bubuk SiC. Jadi, 

dengan aditif ZrO2, lebih tinggi konstanta dielektriknya 

dan jaringan yang lebih baik setelah proses MM dengan 

SiC dan bahan mikro komposit dengan konektivitas 

shell-core dapat diperoleh. 

Tabel 1. Properti dielektrik pada bahan keramik dan 

paduannya (komposit). 

 

 

 



 

Seminar Nasional Fisika 2016 

Prodi Pendidikan Fisika dan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Jakarta 

 

 

 

 

Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) SNF2016 

http://snf-unj.ac.id/kumpulan-prosiding/snf2016/ 
VOLUME V, OKTOBER 2016 

p-ISSN: 2339-0654 

e-ISSN: 2476-9398 

 

SNF2016-MPS-64 

4. Simpulan 
 

 Pemanasan cepat dengan microwave SiC-

50mass%ZrO2 telah dilakukan dalam single-mode 2.45 

GHz aplikator pada suhu konstan. Berdasarkan hasil 

percobaan, kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1. Perlakuan pemanasan microwave menunjukkan 

bahwa keramik awal lebih efektif dipanaskan dengan 

bidang-E. 

2. Pola konektivitas shell-core yang terdiri dari struktur 

shell menyeluruh pada ZrO2 dan SiC ditunjukkan 

sebagai core, telah berhasil dibentuk oleh proses MM 

dengan waktu penggilingan 144 ks dan pemanasan 

microwave pada  suhu 1273 K selama 0.60 sec. Namun, 

pada suhu pemanasan dan waktu yang sama, keramik 

komposit ini tidak bisa disinter oleh SPS. 

3. Keuntungan dari microwave tidak hanya menghemat 

waktu dan energi tetapi juga mencegah pengkasaran 

butir. 

4.  Penambahan ZrO2 ke SiC, dapat membuat konstanta 

dielektrik yang lebih tinggi dan konektivitas yang baik, 

dan akhirnya bahan mikro komposit dengan konektivitas 

shell-core dapat diperoleh. 
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